棕刚玉现行标准
一、化学分析方法GB/T3043-2000
	代号及粒度范围
	化学成分，%

	
	   Al2O3
	TiO2
	CaO

	A

   A-P1
	4#~80#

(P8~P80)
	95.00~97.50
	1.50~3.80
	≤0.45

	
	9#~150#

(P180~P220)
	94.00~97.50
	
	

	
	180#~220#

(P180~P220)
	93.00~97.50
	
	

	
	220#(P220)以细
	≥92.00
	
	

	A- B

    A-P2
	4#~80#

(P8~P80)
	  ≥93.00
	1.50~4.20
	    /

	
	 90#~220#

(P100~P220)
	  ≥91.00
	
	    /

	
	220#(P220)以细
	  ≥90.00
	≤4.50
	    /

	   A-S
	16#~220#
	  ≥92.00
	≤4.20
	    /


二、棕刚玉磨料化学成分检验代表号
	粒 度 范 围
	 代  表  号

	4#~80#(P8~P80)
	46#（P40）

	90#~150#(P100~P150)
	120#(P120)

	180#~220#(P180~P220)
	180#(P180)

	220#以细(P220以细)
	W14(P600)


三、棕刚玉类标准磨料抽样方案SN/T0357-95
	批量（单位包装数量）范围N
	规格、数/重量检验/鉴定、包装检验样本数n及（Ac.Rc）
	品质检验样本数nl

	1-3
	n=N(0,1)
	nl=N

	4-8
	n=3(0,1)
	nl=3

	9-50
	n=5(0,1)
	nl=3

	51-150
	n=5(0,1)
	nl=5

	151-500
	n=5(0,1)
	nl=8

	501-3200
	n=20(1,2)
	nl=13

	3201-35000
	n=20(1,2)
	nl=20


表2：非标准磨料一级品抽样方案

	批量（单位包装数量）范围N
	规格、数/重量检验/鉴定、包装检验样本数n及（Ac.Rc）
	品质检验样本数nl

	1-3
	n=N(0,1)
	nl=N

	4-15
	n=3(0,1)
	nl=3

	16-25
	n=5(0,1)
	nl=3

	26-90
	n=5(0,1)
	nl=5

	91-150
	n=5(0,1)
	nl=8

	151-280
	n=5(1,2)
	nl=13

	281-500
	n=5(1,2)
	nl=20

	501-1200
	n=20(1,2)
	nl=32

	1201-3200
	n=20(1,2)
	nl=50

	3201-10000
	n=20(1,2)
	nl=80


表3：非标准磨料二级品的抽样方案
	批量（单位包装数量）范围N
	规格、数/重量检验/鉴定、包装检验样本数n及（Ac.Rc）
	品质检验样本数nl

	1-3
	n=N(0,1)
	nl=N

	4-8
	n=3(0,1)
	nl=3

	9-15
	n=3(0,1)
	nl=3

	16-25
	n=5(0,1)
	nl=5

	26-50
	n=5(0,1)
	nl=8

	51-90
	n=5(0,1)
	nl=13


	91-150
	n=5(0,1)
	nl=20

	151-280
	n=5(0,1)
	nl=32

	281-500
	n=5(0,1)
	nl=50

	501-1200
	n=20(1,2)
	nl=80

	1201-3200
	n=20(1,2)
	nl=125

	3201-10000
	n=20(1,2)
	nl=200


微 粉 对 照 表

	
	F与W对应号

	F230
	W中值

	F240
	W63
	50

	F280
	W50
	40

	F320
	W40
	28

	F360
	
	

	F400
	W28
	20

	F500
	W20
	14

	F600
	W14
	10

	F800
	W10
	7

	F1000
	W7
	5

	F1200
	W5
	3.5


