细磨料（微粉）粒度组成  GB2481.2--98

表一（光电沉降仪）                单位：微米

	粒度标记
	ds3最大值
	ds50粒度中值
	ds94最小值

	F230
	82
	53±3.0
	34

	F240
	70
	44.5±2.0
	28

	F280
	59
	36.5±1.5
	22

	F320
	49
	29.2±1.5
	16.5

	F360
	40
	22.8±1.5
	12

	F400
	32
	17.3±1.0
	8

	F500
	25
	12.8±1.0
	5

	F600
	19
	9.3±1.0
	3

	F800
	14
	6.5±1.0
	2

	F1000
	10
	4.5±0.8
	1

	F1200
	7
	3.0±0.5
	1（80%处）


表二（沉降管粒度仪）              单位：微米

	粒度标记
	ds3最大值
	ds50粒度中值
	ds95最小值

	F230
	77
	55.7±3.0
	38

	F240
	68
	47.5±2.0
	32

	F280
	60
	39.9±1.5
	25

	F320
	52
	32.8±1.5
	19

	F360
	46
	26.7±1.5
	14

	F400
	39
	21.4±1.0
	    10

	F500
	34
	17.0±1.0
	     7

	F600
	30
	13.7±1.0
	    4.6

	F800
	26
	11.0±1.0
	    3.5

	F1000
	23
	9.1±0.8
	    2.4

	F1200
	    20
	7.6±0.5
	2.4（80%处）


